ПОДРИСУНОЧНЫЕ ПОДПИСИ

Рис. 1. Температурные зависимости теплоемкостей металлов
Fig. 1. Temperature dependences of heat capacities of metals

Рис. 2. Зависимость плотности олова от температуры
Fig. 2. Temperature dependence of tin density

Рис. 3. Температурные функции теплопроводностей компонентов сплавов
Fig. 3. Temperature functions of thermal conductivities of alloy components

Рис. 4. Изменения температуропроводностей металлов в зависимости от температуры
Fig. 4. Changes in thermal conductivities of metals as a function of temperature

Рис. 5. Оценки температурного поведения теплоемкостей сплавов Al60Sn40 и Al95Zn5


Fig. 5. Estimates of temperature behavior of heat capacities of Al60Sn40 and Al95Zn5 alloys
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